BOTTEGA® - VICTORIA
HE & B

CONFORME ALLE NORME UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Blu GL - CONFORMING TO STANDARDS UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Blu GL

DIMENSIONI ASSORBIMENTO RESISTENZA FORZA DI ROTTURA RESISTENZA DUREZZA DI MOHS ESPANSIONE TERMICA RESISTENZA

Dimensions D'’ACQUA ALLA FLESSIONE Breukiny strength ALL'ABRASIONE Hurdness in Mohs LINEARE AGLI SBALZI TERMICI

Water Absorption Modulus of rupture >1300 N min Abrausion resistunce deyrees Linear thermal Thermul shock
expunsion resistunce
CONFORM 0.1% 41,5 N/mm2 CONFORM 5/4 7 a<7x10¢°C? RESISTANT
ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-5 ISO 10545-7 UNI EN 101 ISO 10545-8 ISO 10545-9
RESISTENZA AL GELO RESISTENZA RESISTENZA RESISTENZA ALLO RESISTENZA ALLO RESISTENZA ALLO C.O.F. STATICO C.O.F. DINAMICO
Frost resistunce ALLATTACCO CHIMICO ALLE MACCHIE SCIVOLAMENTO SCIVOLAMENTO SCIVOLAMENTO Stutic coefficient Dynhumic coefficient
Chemicul resistunce Stdin resistance Slip resistunce Slip resistunce Slip resistunce of friction of friction
GLA GHA GA Classe 5
RESISTANT RESISTANT RESISTANT R10 A PTVwer33 DRY 0.70 WET 0.72 WET 0.64
ISO 10545-12 ISO 10545-13 ISO 10545-14 DIN 51130 DIN 51097 BS 7976 ASTM-C1028 BS 7976-2
REAZIONE AL FUOCO |CONDUTTIVITA TERMICA | RESISTENZA ALLA LUCE STONALIZZAZIONE SUPERFICIE
Fire reaction Thermul conductivity ED AL COLORE Shade variution Surfuce
Light and colour
fusthess
V3 NATURALE Y "
Alr class A=1.3W/m.°K NO VARIATION MEDIUM NATURAL
- B309
UNIEN 13501-1 EN 12524 DIN 51094 ANSI A 137.1 Ceramics of Italy A | ' HERTEAL

indicutivi non possono essere oyyetto di contestuzione.

Le curutteristiche techiche indicute nei cutuloghi ed in qualsiusi documento di promozione commerciule di Botteyu S.p.A., hunno lo scopo di dure un’indicuzione dei vulori riscontruti nei vari lotti e helle varei tonalitd del prodotto, pertunto differenze rispetto u tuli valori
All technicul feutures stuted in leuflets, in muster brochure und in merchundising of Bottegu S.p.A. ure meunt to be un indicution of un uveruye of figures recor-ded within u spun (determined by infernutionul luw) in several production runs , therefore u slight discrepuncy in

yuulity figures of u certuin butch in relution to these fiyures cunnot be considered u production fuilure.




